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Grundlagen

prEN 12412-2 : 1997-10
Bestimmung des Warmedurch-
gangskoeffizienten mittels des
Heizkastenverfahrens, Teil 2:
Rahmen

Entspricht der nationalen Fas-
sung E DIN EN .

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis des Warmedurch-
gangskoeffizienten Uy

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieRlich auf den gepriften
und beschriebenen Gegen-
stand. Das der Priifung zugrun-
de liegende Verfahren basiert
auf einem Normentwurf. Bis zur
Endfassung der Norm kénnen
sich Anderungen ergeben,
welche die Messergebnisse
beeinflussen

Die Prufung des Warmedurch-
gangskoeffizienten ermdglicht
keine Aussage uber weitere
Leistungs- und qualitatsbe-
stimmenden Eigenschaften der
vorliegenden Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise
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Das Deckblatt kann als Kurz-
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1 Gegenstand
1.1 Probekorperbeschreibung (Alle Abmessungen in mm)
Produkt Fligel-Blendrahmen-Profilkombination
Hersteller Rehau AG + Co. KG
Herstelldatum April 2003
Produktbezeichnung / Systemname Thermo-Design 70
Material PVC-U/weil3, Stahl/verzinkt

Einlagematerial -
Warmeleitfahigkeit *) des Einlagematerials

in W/(m-K)

Probekorper

Blendrahmen Nummer Art. 550730
Querschnitt (B x D) 76 x70
Aussteifungsprofil Art. 249934

Flugelrahmen Nummer Art. 550720
Querschnitt (B x D) 80x70
Aussteifungsprofil Art. 244516

Ansichtsbreite der Kombination B 128

Ansichtsbreite der Aussteifungen b, 63

Verhaltnis b, /B 0,49

Dicke des Dammpaneels (Fullung) d, 24

Einbautiefe Dammpaneel im Falz b, 15

Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung des Probekérpers im ift. Artikelbezeich-
nungen/-nummer Materialangaben sowie das Herstelldatum sind Angaben des Auftrag-
gebers. (Weitere Herstellerangaben sind mit *) gekennzeichnet.)

1.2 Probekorperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlieR3lich hinsichtlich der nachzuweisenden Merk-
male Uberpriift.
Die Darstellungen basieren auf unveranderten Unterlagen des Auftraggebers.

Q:\Bauphys\PROJEKTE\402\26966\pdf\26966-1.doc



Nachweis Energieeinsparung und Warmeschutz
Blatt 3 von 5

Priifbericht 402 26966/1 vom 13. Mai 2003
Auftraggeber REHAU AG + Co. KG, 91058 Erlangen-Eltersdorf

ROSENHEIM

70 Art. 560510
Art. 865002

Art. 244516

Art. 864952

80

128

3IE|
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Art. 550720

Art. 249934

Art. 550730

70

Bild 1 Darstellung

2 Durchfiihrung

2.1 Probennahme

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber

Lange 1480

Anzahl 4

Anlieferung 05. Mai 2003 durch den Auftraggeber
Registriernummer 15507

2.2 Verfahren

Grundlagen

prEN 12412-2: 1997-10 Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizienten mittels des
Heizkastenverfahrens, Teil 2: Rahmen

Entspricht der nationalen Fassung:
E DIN EN 12412-2 : 1998-01

Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizienten mittels des
Heizkastenverfahrens, Teil 2: Rahmen

Randbedingungen Entsprechen den Normforderungen

Abweichung Berlicksichtigung von CEN/TC89N 795 E
Der Wert U wird nicht ermittelt.
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2.3 Prifmittel

Geregelter Heizkasten Geratenummer: 22762
Aulenabmessungen Breite 3 m, Hohe 3 m, Tiefe 2,3 m
Emissionsgrad der Innen-
flachen e,20,95

Position des Probekdrpers vertikal

Richtung des Warmestroms horizontal

Messfuhleranordnung entsprechend prEN 12412-2 : 1997-10 und CEN TC 89 N

795 E

2.4  Prufdurchfiihrung

Datum/Zeitraum 07. Mai 2003

Prufer Konrad Huber

3 Einzelergebnisse

Bezeichnung

0. Lufttemperatur Warmseite °C 22,5
O.. Lufttemperatur Kaltseite °C 2,4
B Umgebungstemperatur - warm °C 22,9
Gre Umgebungstemperatur - kalt °C 24

Vi Luftgeschwindigkeit innen (Luftstrom nach unten) m/s ca. 0,1

Ve Luftgeschwindigkeit aulRen (Luftstrom nach unten) m/s 1,7
D, Eingangsleistung in Hot Box w 41,3
dsp Warmestromdichte Uber den Probekorper W/m? 26,7
Ry, Warmeulbergangswiderstand gesamt m? K/W 0,197
U Messwert U; W/(m? - K) 1,3
AU;  Messunsicherheit W/(m? - K) 0,05
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Diagramme mit Ergebnissen der Kalibriermessung
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